Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю):
«Материаловедение и технология конструкционных материалов»

Промежуточная аттестация в первом семестре освоения дисциплины проводится в форме зачета. При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тематики вопросов для зачета:
1. Особенности превращения аустенит в мартенсит
2. Диаграмма распада аустенита при непрерывном охлаждении
3. Критическая скорость закалки стали. От чего она зависит?
4. От чего зависит скорость охлаждения детали. Три стадии охлаждения детали в охлаждающей жидкости
5. Отжиг углеродистых сталей. Виды отжига, назначение, температура, структура после отжига
6. Нормализация стали. Назначение, сущность, температура, структура после нормализации
7. Закалка стали. Назначение, сущность, виды, структура после закалки. Условие закалки, скорость охлаждения. Закаливаемость и прокаливаемость сталей
8. Отпуск стали. Виды отпуска, их назначение, область применения, температура. Структура стали после отпуска
9. Назначение, сущность химико-термической обработки стали. Три стадии ХТО.
10. Цементация стали. Назначение, сущность, температура, среды. Термообработка после цементации. Структура поверхностного слоя и сердцевины после термообработки
11. Азотирование стали. Назначение, сущность, температура, среды, структура азотированного слоя. Стали для азотирования
12. Нитроцементация, цианирование, карбонитрация, борирование, си-лицирование, хромирование, алитирование стали. Назначение, сущность
13. Легированные стали. Назначение легирующих элементов
14. Классификация и маркировка легированных сталей
15. Цементуемые и улучшаемые легированные стали. Требования к ним, назначение, упрочнение, структура после упрочнения
16. Высокопрочные, пружинные стали
17. Шарикоподшипниковые, износостойкие, коррозионностойкие стали
18. Жаростойкие и жаропрочные стали
19. Инструментальные стали
20. Алюминий и его сплавы. Их упрочнение. Структура после упрочнения
21. Титан и его сплавы
22. Медь и ее сплавы. Свойства и вредные примеси меди. Упрочнение. Структура
23. Латуни. Маркировка, назначение легирующих элементов. Упрочнение. Структура
24. Оловянные, алюминиевые, кремнистые, бериллиевые, хромовые, циркониевые бронзы. Маркировка, свойства, упрочнение
25. Полимеры и пластмассы на их основе
26. Наиболее распространенные виды пластмасс: полиэтилен, полистирол, фторопласт-4, оргстекло, ПВХ, термореактивные смолы, резины
27. Электротехнические материалы: диэлектрические, магнитные, проводниковые, полупроводниковые.
Промежуточная аттестация во втором семестре освоения дисциплины проводится в форме зачета. При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тематики вопросов для зачета:
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2. Диаграмма распада аустенита при непрерывном охлаждении
3. Критическая скорость закалки стали. От чего она зависит?
4. От чего зависит скорость охлаждения детали. Три стадии охлаждения детали в охлаждающей жидкости
5. Отжиг углеродистых сталей. Виды отжига, назначение, температура, структура после отжига
6. Нормализация стали. Назначение, сущность, температура, структура после нормализации
7. Закалка стали. Назначение, сущность, виды, структура после закалки. Условие закалки, скорость охлаждения. Закаливаемость и прокаливаемость сталей
8. Отпуск стали. Виды отпуска, их назначение, область применения, температура. Структура стали после отпуска
9. Назначение, сущность химико-термической обработки стали. Три стадии ХТО.
10. Цементация стали. Назначение, сущность, температура, среды. Термообработка после цементации. Структура поверхностного слоя и сердцевины после термообработки
11. Азотирование стали. Назначение, сущность, температура, среды, структура азотированного слоя. Стали для азотирования
12. Нитроцементация, цианирование, карбонитрация, борирование, си-лицирование, хромирование, алитирование стали. Назначение, сущность
13. Легированные стали. Назначение легирующих элементов
14. Классификация и маркировка легированных сталей
15. Цементуемые и улучшаемые легированные стали. Требования к ним, назначение, упрочнение, структура после упрочнения
16. Высокопрочные, пружинные стали
17. Шарикоподшипниковые, износостойкие, коррозионностойкие стали
18. Жаростойкие и жаропрочные стали
19. Инструментальные стали
20. Алюминий и его сплавы. Их упрочнение. Структура после упрочнения
21. Титан и его сплавы
22. Медь и ее сплавы. Свойства и вредные примеси меди. Упрочнение. Структура
23. Латуни. Маркировка, назначение легирующих элементов. Упрочнение. Структура
24. Оловянные, алюминиевые, кремнистые, бериллиевые, хромовые, циркониевые бронзы. Маркировка, свойства, упрочнение
25. Полимеры и пластмассы на их основе
26. Наиболее распространенные виды пластмасс: полиэтилен, полистирол, фторопласт-4, оргстекло, ПВХ, термореактивные смолы, резины
27. Электротехнические материалы: диэлектрические, магнитные, проводниковые, полупроводниковые.
