Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю):
[bookmark: _GoBack]«Материаловедение»
Промежуточная аттестация проходит в форме зачета, где обучающимся предлагается ответить на два контрольных вопроса.
Примерный перечень тематики вопросов для зачета:
1. Типы кристаллических решеток у металлов
2. Дефекты кристаллических решеток: точечные, дислокации
3. Механические свойства металлов
4. Технологические и эксплуатационные свойства материалов. Оценка вязкости. Выносливость. Живучесть
5. Влияние дефектов кристаллического строения на механические свойства металла (объяснить, как влияют)
6. Первичная кристаллизация сплавов
7. Факторы, влияющие на процесс кристаллизации
8. Вторичная кристаллизация сплавов
9. Строение кристаллического слитка
10. Основные структурные составляющие сплавов: твердые растворы, механические смеси, химсоединения
11. Что такое фаза? Правило фаз
12. Диаграмма состояния Fe–Fe3C. Характеристика структурных составляющих (Ф, Ау, П, Л, Ц), их твердость
13. Превращения на линиях диаграммы Fe–Fe3C при нагревании и охлаждении
14. Правило концентраций и отрезков и пример его использования на диаграмме Fe–Fe3C
15. Классификация углеродистых сталей
16. Белые, серые, высокопрочные и ковкие чугуны. Их маркировка, спо-соб получения, область применения, структура.
17. Влияние формы графита в чугунах на прочность, пластичность
18. Превращения в стали при равновесном (медленном) нагреве. Начальное, действительное, наследственное зерно. Влияние величины действительного зерна на механические свойства стали.
19. Диаграмма распада аустенита при постоянной температуре. Что такое перлит, сорбит, тростит, бейнит, мартенсит. Их твердость
20. Особенности распада аустенита на перлит, сорбит, тростит.
