Примерные оценочные материалы, 
применяемые при проведении промежуточной аттестации 
по дисциплине (модулю)
«Проектная деятельность»
1. Определение прочности конструкции;
2. Определение жесткости конструкции;
3. Виды деформаций;
4. Принцип Сен-Венана;
5. Виды отказов в работе конструкций;
6. Правила знаков;
7. Метод сечений;
8. Определение упругих и остаточных деформаций;
9. Механические характеристики материалов;
10. Закон Гука;
11. Предел упругости;
12. Предел прочности;
13. Определение модуля упругости;
14. Определение коэффициента Пуассона;
15. [bookmark: _GoBack]Предел текучести.
