Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на два вопроса, приведённых в билете, из нижеприведённого списка.
Примерный перечень вопросов
1. Сущность сталежелезобетона как композитного материала. Основные достоинства и экономическая эффективность применения СЖБК в сравнении с классическим ЖБК и МК.
2. Основные области применения сталежелезобетонных конструкций в современном промышленном и гражданском строительстве.
3. Нормативно-техническая база проектирования СЖБК в РФ (структура и основные положения СП 266.1325800).
4. Требования к конструкционным материалам для СЖБК: классы бетона, марки сталей для жесткой арматуры, типы гибкой арматуры.
5. Физико-механические особенности совместной работы стали и бетона. Учет факторов усадки, ползучести бетона и температурных воздействий.
6. Классификация и виды объединительных деталей (упоров, анкеров) для обеспечения совместной работы стали и бетона.
7. Гибкие упоры (болты Нельсона): конструкция, принцип работы и характер разрушения.
8. Жесткие упоры и перфорированные пластины: области применения, достоинства и недостатки.
9. Напряженно-деформированное состояние зоны контакта стали и бетона. Понятия полного и частичного сдвигового соединения.
10. Методика расчета несущей способности единичного гибкого упора на сдвиг по СП 266.1325800.
11. Принципы определения шага и расстановки сдвиговых связей по длине изгибаемого элемента (построение эпюры сдвигающих сил).
12. Понятие стадийности работы сталежелезобетонных конструкций. Напряжения и расчетные схемы на стадии возведения (бетонирования).
13. Напряженно-деформированное состояние и расчетные схемы СЖБ-балки на стадии эксплуатации.
14. Понятие расчетной (эффективной) ширины бетонной полки сталежелезобетонного пролетного строения. Правила ее определения.
15. Расчет прочности нормальных сечений сталежелезобетонных балок на основе пластического распределения напряжений.
16. Расчет сталежелезобетонных балок по деформациям (определение прогибов с учетом трещинообразования и ползучести бетона).
17. Сталежелезобетонные плиты перекрытий с использованием профилированного стального настила в качестве внешней армирующей системы. Особенности расчета.
18. Классификация сталежелезобетонных колонн. Колонны с жесткой (внутренней) арматурой и трубобетонные конструкции.
19. Трубобетонные колонны круглой и квадратной формы. Сущность «эффекта обоймы» и работа бетона в условиях трехосного сжатия.
20. Расчет несущей способности трубобетонных элементов при центральном сжатии по СП 266.1325800.
21. Особенности расчета внецентренно сжатых сталежелезобетонных колонн. Учет влияния гибкости и случайного эксцентриситета.
22. Особенности конструирования и армирования рамных узлов сопряжения сталежелезобетонных балок с колоннами, имеющими жесткую арматуру.
23. Способы пропуска гибкой арматуры ригелей через стальные профили колонн (сверление, приварка муфт, обходные системы).
24. Конструктивные решения опорных узлов (баз) сталежелезобетонных колонн и их сопряжение с фундаментами.
25. [bookmark: _GoBack]Поведение СЖБК в условиях пожара. Особенности огнестойкости открытых стальных профилей, объединенных с бетоном, и методы их огнезащиты.
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