Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  
 
«Эксплуатационные материалы»
 
[bookmark: _GoBack]При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка. 
 
Примерный перечень вопросов

1.   Классификационная схема автомобильных материалов.
2.   Конструкционные металлические материалы.
3.   Железоуглеродистые сплавы.
4.   Чугуны. Технологические свойства чугунов.
5.    Классификация конструкционных машиностроительных сталей.
6.    Легированные конструкционные стали.
7.    Технологические свойства сталей.
8.    Сплавы цветных металлов. Сплавы на основе меди. Антифрикционные (подшипниковые) и алюминиевые сплавы.
9.   Строение, свойства и область применения пластмасс.
10.  Классификация полимерных материалов, наиболее часто применяемых при производстве и ремонте автомобилей.
11.  Резина, область ее применения, состав и основные свойства
12.  Основные материалы для изготовления автомобильных шин
13.  Лакокрасочные материалы. Схема получения ЛКМ.
14.  Обозначение лакокрасочных материалов.
15.  Автомобильные топлива.
16. Топлива из нефти способы получения.
17.  Дизельные топлива.
18.  Требования, предъявляемые к топливам.
19.  Основными характеристиками дизельных топлив.
20.  Газообразные топлива.
21. Какие технические характеристики автомобилей улучшаются при применении газообразного топлива.
22.  Основными оценочными характеристиками горючих газов. 
23.  Сжатые газы, сжиженные газы.
24.  Смазочные материалы, общая классификация.
25.  Моторные масла, легирующие присадки для моторных масел.
26.  Группы моторных масел и индексация.
27. Трансмиссионные масла, основные требования.
28.   Международная и Российская классификация трансмиссионного масла.
29. Классификация трансмиссионных масел по вязкости.
30.   Классификация трансмиссионных масел по уровню эксплуатационных свойств.
31.  Основные характеристики трансмиссионных масел.
32.  Масла для гидравлических систем, основные требования.
33.  Группы гидравлических масел по отечественной и зарубежной классификации.
34.  Пластичные смазки, специфика их применения.
35.  Международная классификация NLGI пластичных смазок по
консистенции (густоте).
36. Характеристики основных отечественных пластичных смазок, применяемых для автомобилей.
37.  Всесезонные жидкости для систем охлаждения двигателей.
38. Основные требования к всесезонным жидкостям.
39.  Основные показатели отечественных жидкостей для системы охлаждения.
40. Тормозные жидкости, технико-эксплуатационных качеств тормозных жидкостей, основные требования, переделяемые к жидкости. 
41.  Основные характеристики тормозных жидкостей.
42. Пусковые жидкости. 
43. Амортизационные жидкости.
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