Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Дорожное материаловедение и технологии дорожностроительных материалов»
1. Классификация дорожно-строительных материалов.
2. Требования к дорожностроительным материалам.
3. Свойства и долговечность дорожностроительных материалов.
4. Типы минеральных вяжущих для бетонных дорог.
5. Типы органических вяжущих для асфальтобетонных покрытий дорог.
6. Требования к свойствам органических вяжущих материалов.
7. Портландцемент и его свойства.
8. Асфальтобетон и его основные свойства.
9. Битумы нефтяные вязкие и жидкие. Составы и свойства.
10. Технологии производства нефтяных битумов.
11. Добавки для асфальтобетонных покрытий дорог.
12. Классификация асфальтобетонов и асфальтобетонных смесей.
13. Физические и механические свойства асфальтобетонов.
14. Прочность пленки битума. Определение и особенности.
15. Производство асфальтобетонных смесей. Общие сведения.
16. Технологический процесс получения асфальтобетонных смесей. 
17. Основные операции при производстве асфальтобетонных смесей.
18. Подготовительные работы при устройстве асфальтобетонных дорог.
19. Укладка и уплотнение асфальтобетонных смесей.
20. Технология устройства асфальтобетонных покрытий дорог из литых смесей.
21. Технология ремонта асфальтобетонных покрытий дорог из литых смесей.
22. Укладка и уплотнение асфальтобетонных смесей.
23. Контроль качества асфальтобетонов.
24. Строительные машины, применяемые для устройства асфальтобетонных покрытий. Энергоемкость уплотнения асфальтобетонной смеси.
25. Стационарные и мобильные асфальтобетонные заводы.
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