Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) – «Строительные материалы»

Вопросы для экзамена
1. Плотность вещества: истинная, средняя, относительная.
2. Пористость (общая) бетонов и определяющие ее факторы.
3. Основные показатели строения пористых материалов.
4. Теплоемкость и теплопроводность материалов.
5. Гигроскопичность материалов.
6. Морозостойкость материалов.
7. Водонепроницаемость материалов.
8. Огнестойкость и огнеупорность материалов.
9. Влажность и водопоглощение.
10. Показатели механических свойств пластичных материалов.
11. Природа упругих и остаточных (пластических) деформаций твердых тел. 
12. Твердость материалов и методы её определения.
13. Минеральные вяжущие вещества: определение, классификация, свойства.
14. Гидравлическая известь: получение, состав, свойства, применение.
15. Портландцемент: определение, химико-минералогический состав.
16. Теория твердения портландцемента.
17. Шлакопортландцемент: состав, получение, свойства, применение.
18. Быстротвердеющий портландцемент: состав, свойства, применение.
19. Требования к мелкому заполнителю для бетонов.
20. Требования к крупному заполнителю для тяжелых бетонов.
21. Основные свойства бетонных смесей и методы их определения.
22. Закон водоцементного отношения и его физический смысл.
23. Классификация бетонов. Марки и классы бетонов.
24. Кристаллическое строение металлов, виды кристаллических.
25. Механизм процесса кристаллизации (аллотропия, полиморфизм).
26. Сплавы, взаимодействие компонентов в сплавах.
27. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.
28. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов.
29. Классификация сталей согласно диаграммы.
30. Классификация чугунов согласно диаграммы.
31. Классификация сталей в зависимости от содержания вредных примесей.
32. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей.
33. Стали обыкновенного качества, качественные конструкционные.
34. Стали высококачественные и особовысококачественные.
35. Чугуны (серый, ковкий, высокопрочный), структура и свойства.
36. Термическая обработка (виды т. о.), полный отжиг.
37. Диффузионный и рекристаллизационный  отжиг.
38. Закалка, Нормализация.
39. Химико-термическая обработка.
40. Медь, сплавы меди с цинком и оловом.












Вопросы для курсовой работы

1. Подшипниковые сплавы (баббиты).
2. Алюминий и его сплавы , термическая обработка.
3. Механические характеристики.
4. Условия проведения испытаний металлов на растяжение.
5. Диаграммы, полученные при испытании на растяжение.
6. Ударная вязкость.
7. Твердость и способы ее определения.
8. Получение и свойства резины.
9. Металлургические процессы при производстве стали.
10. Производство чугуна.
11. Производство алюминия.
12. Получение изделий из композиционных материалов.
13. Виды сварки и их краткая характеристика.
14. Характеристика электрической дуги и режимы сварки.
15. Структура сварного шва.
16. Автоматическая сварка под слоем флюса (преимущества и недостатки).
17. Свариваемость сталей.
18. Дефекты и методы контроля сварных соединений.
19. Электроконтактная сварка.
20. [bookmark: _GoBack]Газовая сварка и резка.
