
 
[bookmark: _GoBack]Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Технология конструционных материалов»
Для аттестации нужно ответить на 2 вопроса.
1. Физико‑механические свойства материалов: прочность, твёрдость, пластичность, упругость, вязкость, усталостная прочность.
2. Химические свойства конструкционных материалов: коррозионная стойкость, окисляемость, жаростойкость.
3. Технологические свойства: литейные, деформируемость, свариваемость, обрабатываемость резанием.
4. Критерии конструкционной прочности: предел текучести, предел прочности, ударная вязкость, трещиностойкость.
5. Типы кристаллических решёток металлов (ОЦК, ГЦК, ГП).
6. Дефекты кристаллического строения: точечные, дислокации, границы зёрен; их влияние на свойства.
7. Первичная и вторичная кристаллизация сплавов. Факторы, влияющие на процесс кристаллизации.
8. Диаграмма состояния Fe–Fe₃C: структурные составляющие (феррит, аустенит, перлит, ледебурит, цементит), их твёрдость и свойства.
9. Превращения в стали при нагреве и охлаждении (распад аустенита, образование мартенсита).
10. Правило концентраций и отрезков на диаграмме Fe–Fe₃C: пример применения.
11. Классификация углеродистых сталей по содержанию углерода и назначению.
12. Чугуны: белые, серые, высокопрочные, ковкие. Маркировка, получение, применение, структура.
13. Влияние формы графита в чугунах на прочность и пластичность.
14. Отжиг углеродистых сталей: виды, температуры, структура после отжига.
15. Нормализация стали: сущность, температура, структура.
16. Закалка стали: виды, условия, скорость охлаждения, закаливаемость и прокаливаемость.
17. Отпуск стали: виды, температуры, назначение, структура.
18. Химико‑термическая обработка (ХТО): цементация, азотирование, нитроцементация; стадии, среды, структура поверхностного слоя.
19. Назначение легирующих элементов в сталях (Cr, Ni, Mo, V и др.).
20. Классификация и маркировка легированных сталей.
21. Цементуемые и улучшаемые легированные стали: требования, упрочнение, структура.
22. Высокопрочные, пружинные, шарикоподшипниковые стали: состав, свойства, применение.
23. Жаростойкие и жаропрочные стали: особенности состава и структуры.
24. Инструментальные стали: углеродистые, легированные, быстрорежущие.
25. Алюминий и его сплавы: упрочнение, структура после термообработки.
26. Титан и его сплавы: свойства, области применения.
27. Медь и её сплавы (латуни, бронзы): маркировка, упрочнение, структура.

