Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Современные методы исследования структуры и свойств строительных материалов и изделий»
[bookmark: _GoBack]Для аттестации нужно ответить на 2 вопроса.
Вопросы к зачету.
1.	Теория методов познания в материаловедении. 
2.	Область применения метода ртутной порометрии..
3.	Классификация методов исследований структуры и свойств строительных материалов.
4.	Ультразвуковой контроль кинетики твердения строительных материалов.
5.	 Выбор метода исследований структуры и свойств материала.
6.	 Применение инфракрасной спектроскопии в материаловедении.
7.	Современные физические методы исследования строительных материалов.
8.	Ультразвуковой контроль прочности строительных материалов.
9.	Современные физико-химические методы исследования строительных материалов.
10.	Изучение кинетики твердения строительных композитов  на основе вяжущих.
11.	Физические неразрушающие методы исследований строительных материалов.
12.	 Метод инфракрасной спектроскопии.
13.	Механические неразрушающие методы исследований строительных материалов.
14.	Электронная микроскопия цементного камня.
15.	Радиометрические методы исследований структуры и свойств материалов.
16.	 Качественный рентгенофазовый анализ
17.	Методы  испытаний материалов  в технологический и эксплуатационный периоды..
18.	Использование метода порометрии при изучении структуры строительных композитов.
19.	Ускоренные физико-химические методы исследования структуры  материалов.
20.	Методика расшифровки рентгенограмм цементного камня.
21.	Физические неразрушающие методы определения свойств каменных материалов.
22.	Рентгенофазовый анализ наполненного цементного камня.
23.	Метод дифференциального термического анализа.
24.	Физико-химические методы исследования свойств тяжелого бетона.
25.	Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии в изучении структуры  и свойств строительных материалов. 
26.	Анализ и расшифровка дериватограмм.
27.	Ускоренные физико-химические методы исследования свойств материалов.
28.	Использование радиометрии при изучении структуры цементного камня.
29.	Методы исследования материалов и конструкций в  эксплуатационный период.
30.	Применение метода  электронной микроскопии в строительном материаловедении.
Вопросы к защите курсовой работы

1.	Опишите процесс изучения структуры материала методом ртутной порометрии.
2.	Какие приборы и материалы используются при изучении структуры цементного камня методом ртутной порометрии?
3.	Какие методы исследования пористости природного камня Вы знаете?
4.	Нарисуйте схему ультразвуковой установки для исследования структуры и свойств строительных материалов.
5.	Какие методы существуют для изучения кинетики твердения цементного теста?
6.	Назовите известные Вам неразрушающие методы определения свойств каменных материалов.
7.	Перечислите физико-химические методы исследования свойств тяжелого бетона.
8.	Какие физические неразрушающие методы определения свойств каменных материалов Вы знаете?
9.	Назовите механические неразрушающие методы исследований строительных материалов.
10.	На каких принципах основаны радиометрические методы изучения структуры и свойств строительных материалов?
11.	Опишите принцип исследования структуры цементного камня радиометрическими методами.
12.	Как проводится электронная микроскопия цементного камня?
13.	Расскажите о применении электронной микроскопии в строительном материаловедении.
14.	Какой методы предпочтительны при исследовании свойств цементного теста? 
15.	Что такое инфракрасная спектроскопия?
16.	Опишите применение метода инфракрасной спектроскопии при изучении строительных композитов.
17.	Опишите методику радиометрических исследований.
18.	Что такое рентгенофлуоресцентная спектрометрия?
19.	В чем преимущества радиометрических методов исследований?
20.	В чем состоит рентгенофазовый анализ наполненного цементного камня?

Вопросы к контрольной работе
1.	Что такое рентгенофазовый анализ, когда он применяется?
2.	Перечислите современные методы исследований  структуры и свойств строительных материалов.
3.	Какие  методы исследования материалов и конструкций применяют в эксплуатационный период?
4.	Что такое ртутная порометрия?
5.	В чем заключается метод инфракрасной спектроскопии?
6.	Перечислите современные физические  методы исследования строительных материалов и изделий.
7.	Что такое дериватограмма?
8.	 Опишите методику качественного рентгенофазового анализа.
9.	Когда применяется метод инфракрасной спектроскопии?
10.	Каковы особенности методов  испытаний материалов  в технологический период?
11.	Какие новые методы применяются при изучении пористости строительных материалов?
12.	Опишите методику расшифровки рентгенограмм.
13.	Какие методики применяются при изучении структуры строительных композитов?
14.	Опишите теорию методов познания в материаловедении.
       15.  Особенности исследования материалов в эксплуатационный период.
       16.  Как классифицируют  методы исследований структуры и свойств материалов?                                                               
17.  В чем преимущества радиометрических методов исследований?
18.	Опишите методику инфракрасной спектроскопии, когда она применяется?
19.	Когда используются ультразвуковые методы исследований?
20.	Что такое рентгенофлуоресцентная спектрометрия?
21.	Когда применяют рентгенофазовый анализ?
22.	Какие  неразрушающие методы исследований строительных материалов Вы знаете?
23.	Опишите методику дифференциального термического анализа.
24.	Какие ускоренные физико-химические методы исследования свойств материалов Вы знаете?
     25.  Опишите область применения ультразвуковых методов исследований.
     26.  Какие методы используют при изучение кинетики твердения строительных композитов?
27.	Перечислите современные физические  методы исследования строительных материалов.
28.	Какие неразрушающие методы используют при изучении структуры бетона?
29.	Опишите методику радиометрических исследований.
30.	Какие ускоренные физико-химические методы исследования свойств материалов Вы знаете?
