Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«Технологические методы получения заготовок»

Контрольная работа 1

1. Методы повышения точности заготовок: калибровка, обжатие, чеканка. Сущность и назначение.
2. Понятие о безотходном и малоотходном производстве заготовок.

3. Сравнительный анализ и выбор метода получения заготовок для деталей типа вал

4. Сравнительный анализ и выбор метода получения заготовок для деталей типа корпус

5. Сравнительный анализ и выбор метода получения заготовок для деталей типа зубчатое колесо
6. Сравните литье в песчаные формы и горячую объемную штамповку по точности, шероховатости.
7. Сравнение по КИМ, механическим свойствам, серийности в зависимости от выбора заготовок
8. Сравните литье под давлением и литье по выплавляемым моделям. Области их рационального применения.
9. Когда экономически целесообразно переходить от изготовления заготовок свободной ковкой к горячей объемной штамповке?
10. Дефекты заготовок и способы их устранения



Контрольная работа 2
1. По каким критериям выбирают между порошковой металлургией и штамповкой для изготовления мелких зубчатых колес?
2. Обоснуйте выбор метода получения заготовки для корпусной детали из алюминиевого сплава: а) единичное производство; б) крупносерийное производство.
3. Обоснуйте выбор метода получения заготовки для вала из стали 45: а) мелкосерийное пр-во; б) массовое производство.
4. Рассчитайте массу отливки и массу стержня, если известны геометрические размеры детали и литниковой системы.
5. Определите усилие прессования при выдавливании прутка заданного диаметра.
6. Рассчитайте коэффициент использования материала (КИМ) для детали, получаемой из проката и из поковки. Сравните результаты.
7. По чертежу детали определите оптимальный метод получения заготовки, обоснуйте свой выбор (предлагается конкретный эскиз детали).
8. Определите тип литниковой системы для заданной отливки и обоснуйте ее расположение.
9. Рассчитайте приблизительную себестоимость заготовки, полученной разными методами, на основе упрощенных данных.
10. Проанализируйте дефект на заготовке (фото или описание) и определите наиболее вероятную причину его возникновения в зависимости от метода изготовления.


